Przyklejanie ptytek Speedfloor
- kiedy i jak wykonaé¢

KIEDY NALEZY POSADZKE PODKLEIC?

Ptytki PVC z kolekcji Speedfloor moga by¢é uktadane na dowolnym twardej powierzchni. w
normalnych warunkach nie jest wymagane klejenie ptytek do podtoza.

Wyijatkiem sg miejsca, gdzie na posadzka narazona jest na duze réznice temperatury (szczegdlnie
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych), gdzie posadzka znajduje sie pod dtugotrwatym
wptywem wilgoci lub wody albo przewidywany jest intensywny ruch kotowy i duze obcigzenia
dynamiczne ; ruch wézkéw widtowych, ciezkich wézkdéw transportowych, gwattownie hamujgcych
i ruszajgcych pojazdow kotowych,

W takich miejscach zalecamy podklejenie ptytek.

BEZPOSREDNIE PROMIENIE SLONECZNE
Podklejenie ptytek zalecamy na miejscach, ktére narazone sg na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych. Chodzi przede wszystkim o przeszklone czesci pomieszczen,
skierowane na potudnie drzwi pomieszczen zatadunkowych, swietliki stropowe, itp. Ptytki
narazone na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych mogg bardzo tatwo sie ogrza¢
i szybko sie rozszerzyé w wiekszym zakresie, niz pozostate czesci posadzki. W przypadku
ekspozycji na wysoka temperature, rekomendujemy podklejenie posadzki.

AUwaga: Piytki z materiatéow wtornych sq bardziej podatne na rozcigganie niz ptytki z
surowcow pierwotnych.

CIEZKIE WOZKI | BARDZO OBCIAZONE MIEJSCA
Niektdre wdzki widtowe i paletowe mogg wptyngé negatywnie na odpornos¢ ptytek PCV w
miejscu ich pofgczen, tz. zamkdw. Chodzi np. o ciezkie wézki z matymi kétkami, w
szczegolnosci wozki elektryczne dla ciezkich tadunkéw, gdzie akumulator znajduje sie nad
gtdwng osig napedzang. W stosunku do wdzkdéw tego typu zalecamy sprawdzenie ptytek pod
wzgledem oddziatywania wézkéw przed podjeciem decyzji o zastosowaniu wyktadziny.

Zalecane obcigzenie maksymalne dla uktadania bez klejenia:
e Czterokotowe wazki widtowe z oponami gumowymi, ktérych obcigzenie nie przewyzsza
1500 kg.
e Troéjkotowe wdzki widtowe z oponami gumowymi z podwéjnym kotem tylnym, ktérych
obcigzenie nie przewyzsza 1 000 kg.
e W0dzki paletowe o masie catkowitej tadunku nie przekraczajgcej 1000 kg.

AUwaga: W wypadku nieréwnych powierzchni i/albo zastosowania ptytek z materiatow
wtornych nalezy obnizy¢ maksymalne obciqgzenie.



KLEJENIE PLYTEK

Wielko$¢ powierzchni, gdzie jednoczesnie naktadany jest klej, zalezna jest od warunkéw
panujgcych na budowie np. wilgotno$¢ wzgledna, temperatura i kierunek przeptywu
powietrza, ktére wptywajg na zmiane stanu kleju, wielkos¢ tej powierzchni ogranicza takze
ztozonos$¢ wybranego wzoru, a przede wszystkim wielko$¢ zespotu.

Producenci klejow podajg tzw. czas otwarcia, w ktérym nalezy zaaplikowac klej i przyklei¢ ptytki
i ktéry nalezy dotrzymywaé. Do klejenia ptytek w miejscach z duzym obcigzeniem
proponujemy uzycie klejéw np. : Uzin KR 430, Bostic EPO- NAL PU 456, Murexin PU 330, Dipur
Polychem.

Do miejsc z normalnym obcigzeniem zalecamy zwykte kleje dyspersyjne albo
rozpuszczalnikowe nadajace sie do klejenia wyktadzin z PCV.

W stosunku do mozliwosci zastosowania, aplikacji i warunkéw nalezy przestrzegac instrukcji
producenta kleju.



